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Materialprufsystem zur zerstéorungsfreien Priufung
von Verbundwerkstoffen mit aktiver Thermographie

Anwendungen

Schnelle, integrale Prifung von
groRBen Flachen, sowie Nachweis
verdeckter Fehler.

* Nachweis von Impactschaden
an Verbundwerkstoffen fur Flug-
zeuge und Windkraftanlagen

* Fehlerprifung auf Risse und
mangelhaften Verbund fur
hoch belastete Materialien,
z.B. Turbinenschaufeln

Nutzung von preisglinstigen und
robusten, ungekihlten Infrarot-
kameras, sowie Verbesserung
der Detailschérfe durch LockIn-
Pulsthermographie.

Warmefluss-Thermographie einer Sand-
wichplatte mit Aluminium-Wabenkern

Projektpartner

Dunkelfeldthermographie

Mit einem Ultraschall-Schwinger
wird eine Ultraschall-Welle er-
zeugt, die sich im Prifobjekt aus-
breitet. Durch Reibungsflachen
gekennzeichnete Fehler flihren zu
Temperaturerh6hungen im Ma-
terial, die im Thermographiebild
sichtbar sind.

* Priifung von Kohle- und
Glasfaserverbundmaterial auf
Impactschaden, die zu Faser-
briichen und Lagenablésung
fihren kénnen

Prinzip der Dunkelfeldthermographie

Fraunhofer IZFP Dresden, Maria-Reiche-Str. 2, 01109 Dresden
DIAS Infrared GmbH, Gostritzer-Str. 65, 01217 Dresden,

Werner Industrielle Elektronik GmbH, Alte Str. 2, 01731 Kreischa
HTS GmbH, Am Glaswerk 6, 01640 Coswig

Das Projekt ,, Aktives Thermographie-Priifsystem mit einer ungekiihlten
Infrarot-Kamera” wurde mit Mitteln des Europaischen Fonds fiir
Regionalentwicklung (EFRE 2000-2006) und des Freistaates Sachsen

gefordert.

Ansprechpartner Infrarottechnik

Fraunhofer-1ZFP, Institutsteil Dresden, www.izfp-d.fraunhofer.de
Dr. Lothar Haupt, +49 351 88815521, info@izfp-d.fraunhofer.de

DIAS Infrared GmbH, www.dias-infrared.de
Dr. Manfred Zimmerhackl, +49 351 8717228, info@dias-infrared.de

Hellfeldthermographie

Ein Infrarotstrahler erzeugt eine
Warmewelle, die in das Prifob-
jekt eindringt. Lufteinschliisse
oder fehlerhafte Verbindungen
werden durch deren Einfluss auf
die Warmeleiteigenschaften des
Materials erkannt.

* Priifung von Kohle- und
Glasfaserverbundmaterial,
Sandwichplatten aus Verbund-
material mit Wabenkernen,
sowie Materialbeschichtungen
an Flugzeugkomponenten und
Windkraftrotoren

Anregung
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Prinzip der Hellfeldthermographie

Systembestandteile

* Ungekiihlte Infrarotkamera
PYROVIEW 380 compact

* Ultraschallanregung fiir
Dunkelfeldthermographie

* Thermische Anregung fiir
Hellfeldthermographie

* Auswertesoftware




